Таблица 2 Состав глиняного теста керамических сосудов ( в %)
	Тесто
	Типы венчиков

	
	2
	4А
	5А
	4Б
	5Б
	6
	7
	8
	1А

	Красноглиняное
	70
	49
	22
	_
	_
	_
	_
	_
	„

	Белоглиняное с примесями
	30
	43
	75
	43
	32
	15
	-
	-
	-

	Белоглиняное без примесей
	-
	8
	3
	57
	68
	85
	100
	100
	100


